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玄々化学工業株式会社

含有量（％）
23.3

溶剤 酢酸エステル 70.0

4.9

1.8

組

成

100.0合　　計
備　　考

UW-49-P 詳　　細
合成樹脂

第１石油類,第２種有機溶剤、第２石油類,第２種有機溶剤

樹脂

体質顔料

添加剤

　成 　分 　表　

品　番 UW-49-P
品　名 ファイヤーブレイク　半外部用　下塗り


